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(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】

　不織布シートとアラミド繊維シートとが積層された積層シートであって、前記積層シー

トの外側を向いた両面がアスファルト系材料で覆われているとともに、前記両面を覆うア

スファルト系材料が、前記不織布シート及び前記アラミド繊維シートの繊維間隙を通じて

連続していることにより、前記不織布シートと前記アラミド繊維シートとが一体化されて

いる積層防水強化シートであって、

　前記アラミド繊維シートは、シートを構成する繊維の引張強度が１５～４０ｃＮ／ｄｔ

ｅｘの範囲内にあるとともに、総繊度が５００ｄｔｅｘ以上、繊維間隙が０．１～３ｍｍ

の範囲にあり、

　前記積層シートの外側を向いた両面を覆う前記アスファルト系材料のさらに外側に、無

機質粒子又は無機質粒子を含有する合成樹脂を含む層、及び合成樹脂又は無機質粒子を含

有する合成樹脂を含む層のいずれもが積層されていない、コンクリート桁の防水強化に用

いられる、積層防水強化シート。

【請求項２】

　前記アスファルト系材料がアスファルト、熱可塑性樹脂、粘着付与剤、及び可塑剤を含

み、それらの全量を１００質量部としたとき、アスファルトが０～５０質量部、熱可塑性

樹脂が５～３０質量部、粘着付与剤が１０～８０質量部、及び可塑剤が１０～８０質量部

の範囲にある請求項１記載の積層防水強化シート。

【請求項３】
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　 前 記 不 織 布 シ ー ト の 目 付 量 が ４ ０ ～ ３ ０ ０ ｇ ／ ｍ
２

で あ る 請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の 積 層 防

水 強 化 シ ー ト 。

【 請 求 項 ４ 】

　 前 記 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト が 、 繊 維 量 が １ ０ ０ ｇ ／ ｍ
２

～ ６ ０ ０ ｇ ／ ｍ
２

の 範 囲 内 に あ る

ア ラ ミ ド 等 方 繊 維 シ ー ト で あ る 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か に 記 載 の 積 層 防 水 強 化 シ ー ト 。

【 請 求 項 ５ 】

　 コ ン ク リ ー ト 桁 の 上 に 直 接 又 は 他 層 を 介 し て プ ラ イ マ ー 層 を 存 在 さ せ る 工 程 、 前 記 プ ラ

イ マ ー 層 の 上 に 貼 付 用 ア ス フ ァ ル ト 層 を 存 在 さ せ る 工 程 、 前 記 貼 付 用 ア ス フ ァ ル ト 層 の 上

面 に 、 不 織 布 シ ー ト と ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト と が 積 層 さ れ た 積 層 シ ー ト で あ っ て 、 前 記 積 層

シ ー ト の 外 側 を 向 い た 両 面 が ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 で 覆 わ れ て い る と と も に 、 前 記 両 面 を 覆

う ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 が 、 前 記 不 織 布 シ ー ト 及 び 前 記 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト の 繊 維 間 隙 を 通

じ て 連 続 し て い る こ と に よ り 、 前 記 不 織 布 シ ー ト と 前 記 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト と が 一 体 化 さ

れ て い る 積 層 防 水 強 化 シ ー ト を 、 前 記 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト 側 又 は 前 記 不 織 布 シ ー ト 側 を 下

に し て 貼 り 付 け る 工 程 を 含 む 、 積 層 防 水 強 化 シ ー ト を 用 い る コ ン ク リ ー ト 桁 の 防 水 強 化 工

法 。

【 請 求 項 ６ 】

　 さ ら に 、 前 記 プ ラ イ マ ー 層 を 存 在 さ せ る 工 程 の 前 に 、 前 記 コ ン ク リ ー ト 桁 の 上 に 直 接 又

は 他 層 を 介 し て プ ラ イ マ ー 層 を 存 在 さ せ る 工 程 、 及 び 第 二 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト を 貼 り 付 け

る 工 程 を 含 む 、 請 求 項 ５ 記 載 の コ ン ク リ ー ト 桁 の 防 水 強 化 工 法 。

【 請 求 項 ７ 】

　 積 層 防 水 強 化 シ ー ト を 貼 り 付 け る 前 記 工 程 に 代 え て 、 前 記 積 層 防 水 強 化 シ ー ト に 用 い ら

れ る ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 を 塗 布 す る 工 程 、 塗 布 さ れ た 前 記 ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 の 上 に 前 記

積 層 防 水 強 化 シ ー ト に 用 い ら れ る ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト と 不 織 布 シ ー ト と を 、 こ の 順 で 、 ま

た は 逆 の 順 で 、 敷 設 す る 工 程 、 敷 設 さ れ た 前 記 不 織 布 シ ー ト 又 は 前 記 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト

の 上 面 に 前 記 ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 を 塗 布 す る 工 程 を 含 む 積 層 防 水 強 化 シ ー ト の 現 場 構 築 工

程 を 備 え る 、 請 求 項 ５ 又 は ６ 記 載 の コ ン ク リ ー ト 桁 の 防 水 強 化 工 法 。

【 請 求 項 ８ 】

　 前 記 積 層 防 水 強 化 シ ー ト を 貼 り 付 け る 位 置 又 は 構 築 す る 位 置 が 、 前 記 コ ン ク リ ー ト 桁 中

に 配 置 さ れ て い る Ｐ Ｃ 鋼 材 の 長 手 方 向 に 沿 っ た 中 心 線 が 前 記 コ ン ク リ ー ト 桁 の 上 面 と 交 差

す る 点 を 覆 う 位 置 に 選 ば れ て い る 請 求 項 ５ ～ ７ の い ず れ か に 記 載 の コ ン ク リ ー ト 桁 の 防 水

強 化 工 法 。

【 請 求 項 ９ 】

　 さ ら に 、 貼 り 付 け ら れ た 前 記 積 層 防 水 強 化 シ ー ト 又 は 構 築 さ れ た 前 記 積 層 防 水 強 化 シ ー

ト の 上 に 、 ア ス フ ァ ル ト 混 合 物 を 舗 設 す る 工 程 を 含 む 請 求 項 ５ ～ ８ の い ず れ か に 記 載 の コ

ン ク リ ー ト 桁 の 防 水 強 化 工 法 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】

【 技 術 分 野 】

【 ０ ０ ０ １ 】

　 本 発 明 は 積 層 防 水 強 化 シ ー ト と そ れ を 用 い る コ ン ク リ ー ト 桁 の 防 水 強 化 工 法 に 関 す る 。

【 背 景 技 術 】

【 ０ ０ ０ ２ 】

　 橋 梁 に お け る 桁 は 、 そ の 上 に 配 置 さ れ る 床 版 と と も に 、 交 通 荷 重 を 支 え 、 そ れ を 橋 台 や

橋 脚 に 伝 え る 重 要 な 構 造 体 で あ り 、 大 き く 分 け て 、 橋 軸 方 向 に 長 い 複 数 の 板 状 部 材 を 並 べ

た 鈑 桁 や 、 橋 軸 方 向 と 直 交 す る 面 で の 断 面 形 状 が 中 空 箱 型 と な っ て い る 箱 桁 、 棒 状 部 材 で

構 成 さ れ る ト ラ ス 構 造 を 基 本 と し て で き て い る ト ラ ス 桁 な ど が 汎 用 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ０ ３ 】

　 中 で も 箱 桁 は 、 断 面 が 中 空 で 箱 型 に 閉 じ て い る の で 、 ね じ れ に 強 く 、 支 間 長 さ が 中 規 模

以 上 の 橋 に 適 し て い る と い わ れ て い る 。 箱 桁 は 、 通 常 、 コ ン ク リ ー ト を 用 い て 構 築 さ れ る

コ ン ク リ ー ト 桁 で あ り 、 そ の 軽 量 化 と 高 強 度 化 を 両 立 さ せ る べ く 、 供 用 時 に 掛 か る 荷 重 の

位 置 や 大 き さ 等 を 勘 案 し て 、 中 空 箱 型 の 側 壁 に 相 当 す る ウ エ ブ を 構 成 す る コ ン ク リ ー ト 成
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型 体 中 に 鋼 棒 や 鋼 線 な ど の プ レ ス ト レ ス ト コ ン ク リ ー ト （ Ｐ Ｃ ） 鋼 材 を 鉛 直 又 は 斜 め に 埋

設 し て 、 鉛 直 方 向 又 は 鉛 直 成 分 を 持 っ た 斜 め 方 向 に 圧 縮 荷 重 を 付 与 し た プ レ ス ト レ ス ト コ

ン ク リ ー ト （ Ｐ Ｃ ） 桁 と し て 用 い ら れ る の が 普 通 で あ る 。

【 ０ ０ ０ ４ 】

　 し か し 、 箱 桁 の ウ エ ブ 中 に 埋 設 さ れ て い る Ｐ Ｃ 鋼 材 に は 、 圧 縮 荷 重 と は 反 対 に 常 時 引 張

荷 重 が 掛 か っ て い る の で 、 万 が 一 、 何 ら か の 原 因 で Ｐ Ｃ 鋼 材 が 破 断 す る と 、 破 断 し た Ｐ Ｃ

鋼 材 が 箱 桁 を 構 成 し て い る コ ン ク リ ー ト 成 型 体 の 上 面 、 す な わ ち 上 フ ラ ン ジ の 上 面 か ら 外

部 に 飛 び 出 し て し ま う こ と が 起 こ り 得 る 。

【 ０ ０ ０ ５ 】

　 一 方 、 Ｐ Ｃ 桁 を 対 象 と し た も の で は な い も の の 、 上 述 し た よ う な Ｐ Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 し を

防 ぐ 技 術 と し て は 、 例 え ば 特 許 文 献 １ に は 、 Ｐ Ｃ 鋼 材 を 水 平 方 向 に 複 数 本 配 設 し た プ レ ス

ト レ ス ト コ ン ク リ ー ト （ Ｐ Ｃ ） 床 版 に お い て 、 Ｐ Ｃ 鋼 材 の 端 部 に 相 当 す る Ｐ Ｃ 床 版 の 表 面

に ア ラ ミ ド 繊 維 な ど の 強 化 繊 維 か ら な る 補 強 シ ー ト を 固 着 す る 技 術 が 開 示 さ れ て い る 。 ま

た 、 特 許 文 献 ２ に は 、 同 じ く Ｐ Ｃ 床 版 に 対 し 水 平 横 断 方 向 に 配 置 さ れ た 複 数 本 の Ｐ Ｃ 鋼 材

の 端 部 を 覆 う よ う に サ イ ド ガ ー ド を 設 け る と と も に 、 前 記 サ イ ド ガ ー ド の 側 面 に 、 サ イ ド

ガ ー ド の 長 手 方 向 に 延 設 さ れ た 伸 び に く い 経 糸 と 、 サ イ ド ガ ー ド の 横 方 向 に 延 設 さ れ た 伸

び 易 い 緯 糸 と 、 前 記 経 糸 と 緯 糸 と を 結 合 す る 樹 脂 材 料 と を 含 む 補 強 部 材 を 配 設 す る 技 術 が

開 示 さ れ て お り 、 前 記 経 糸 と し て ア ラ ミ ド 繊 維 を 用 い る こ と も 記 載 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ０ ６ 】

　 し か し な が ら 、 特 許 文 献 １ 、 ２ に 開 示 さ れ た 上 記 技 術 は 、 い ず れ も 、 Ｐ Ｃ 床 版 中 に 水 平

方 向 に 配 設 さ れ た Ｐ Ｃ 鋼 材 が Ｐ Ｃ 床 版 の 側 面 か ら 飛 び 出 す の を 防 止 す る も の で あ り 、 コ ン

ク リ ー ト 桁 中 に 鉛 直 若 し く は 鉛 直 成 分 を 持 っ て 斜 め に 配 設 さ れ て い る Ｐ Ｃ 鋼 材 が コ ン ク リ

ー ト 桁 の 上 フ ラ ン ジ の 上 面 か ら 飛 び 出 す の を 防 止 す る 技 術 で は な い 。

【 ０ ０ ０ ７ 】

　 勿 論 、 Ｐ Ｃ 床 版 側 面 か ら の Ｐ Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 し を 防 止 す る 技 術 を 、 Ｐ Ｃ 桁 の 上 フ ラ ン ジ

上 面 に 適 用 す る こ と も 考 え ら れ な い わ け で は な い が 、 Ｐ Ｃ 桁 の 上 フ ラ ン ジ に は 、 例 え ば 、

特 許 文 献 ３ 、 ４ に 示 さ れ る と お り 、 舗 装 層 を 浸 透 し て く る 雨 水 等 か ら Ｐ Ｃ 桁 を 保 護 す る た

め に 何 ら か の 防 水 対 策 を 施 す 必 要 が あ る 。

【 ０ ０ ０ ８ 】

　 し た が っ て 、 仮 に 、 特 許 文 献 １ 、 ２ に 開 示 さ れ た Ｐ Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 し 防 止 技 術 を Ｐ Ｃ 桁

の 上 面 に 適 用 し よ う と す る と 、 Ｐ Ｃ 桁 の 上 フ ラ ン ジ 上 面 に 、 Ｐ Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 し を 防 止 す

る 補 強 シ ー ト 若 し く は 補 強 部 材 を 配 設 し た 上 で 、 さ ら に 防 水 層 を 構 築 す る 必 要 が あ る 。 そ

の よ う な 施 工 は 不 可 能 で は な い も の の 、 工 程 数 が 増 し 、 多 大 の 労 力 と 時 間 を 要 す る こ と が

予 想 さ れ る 。

【 先 行 技 術 文 献 】

【 特 許 文 献 】

【 ０ ０ ０ ９ 】

【 特 許 文 献 １ 】 特 許 第 ２ ７ ４ ２ ６ ７ ５ 号 公 報

【 特 許 文 献 ２ 】 特 許 第 ３ ６ ２ ５ ４ ８ ４ 号 公 報

【 特 許 文 献 ３ 】 特 開 ２ ０ １ １ － １ ０ ６ １ ７ ６ 号 公 報

【 特 許 文 献 ４ 】 特 開 ２ ０ ０ ４ － １ ６ ９ ３ ４ ６ 号 公 報

【 発 明 の 概 要 】

【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

【 ０ ０ １ ０ 】

　 本 発 明 は 、 上 記 従 来 技 術 の 状 況 に 鑑 み 為 さ れ た も の で 、 Ｐ Ｃ 桁 の 上 フ ラ ン ジ 上 面 に 不 可

欠 で あ る と さ れ る 防 水 層 の 構 築 と 、 Ｐ Ｃ 鋼 材 の コ ン ク リ ー ト 桁 上 面 か ら の 飛 び 出 し を 防 止

す る 強 化 層 の 構 築 と を 、 よ り 少 な い 工 程 数 で 、 よ り 簡 便 に 実 現 す る こ と を 可 能 に す る 積 層

防 水 強 化 シ ー ト と 、 そ れ を 用 い た コ ン ク リ ー ト 桁 の 防 水 強 化 工 法 、 並 び に 前 記 防 水 強 化 工

法 に よ っ て 構 築 さ れ る コ ン ク リ ー ト 桁 防 水 強 化 構 造 体 を 提 供 す る こ と を 課 題 と す る 。

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
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【 ０ ０ １ １ 】

　 上 記 課 題 を 解 決 す べ く 鋭 意 研 究 努 力 を 重 ね た 結 果 、 本 発 明 者 ら は 、 従 来 か ら プ ラ イ マ ー

と 貼 付 用 ア ス フ ァ ル ト を 介 し て 床 版 上 に 貼 着 さ れ る 流 し 貼 り 型 の 防 水 シ ー ト に 着 目 し 、 こ

れ と 、 Ｐ Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 し を 防 止 す る に 足 る 強 度 を 備 え た ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト と を 積 層 す

る こ と に よ り 、 一 枚 の 積 層 シ ー ト に 防 水 機 能 と Ｐ Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 し 防 止 機 能 を 兼 ね 備 え さ

せ る こ と に 思 い 至 っ た 。 そ し て 、 そ の 積 層 さ れ た シ ー ト の 両 面 を ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 で 被

覆 し 、 両 シ ー ト を 構 成 す る 繊 維 間 隙 を 介 し て 前 記 両 面 を 被 覆 す る ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 を 連

続 さ せ る こ と に よ っ て 両 シ ー ト を 一 体 化 す る と 、 当 該 一 体 化 さ れ た 積 層 シ ー ト は 、 従 来 の

流 し 貼 り 型 の 防 水 シ ー ト と 同 様 の 施 工 工 程 に よ っ て コ ン ク リ ー ト 桁 上 に 貼 着 で き 、 コ ン ク

リ ー ト 桁 に 、 防 水 機 能 と Ｐ Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 し 防 止 機 能 と を 兼 ね 備 え た 防 水 強 化 層 を 一 挙 に

構 築 す る こ と が で き る こ と を 見 出 し た 。

【 ０ ０ １ ２ 】

　 す な わ ち 、 本 発 明 は 、 不 織 布 シ ー ト と ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト と が 積 層 さ れ た 積 層 シ ー ト で

あ っ て 、 前 記 積 層 シ ー ト の 外 側 を 向 い た 両 面 が ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 で 覆 わ れ て い る と と も

に 、 前 記 両 面 を 覆 う ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 が 、 前 記 不 織 布 シ ー ト 及 び 前 記 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー

ト の 繊 維 間 隙 を 通 じ て 連 続 し て い る こ と に よ り 、 前 記 不 織 布 シ ー ト と 前 記 ア ラ ミ ド 繊 維 シ

ー ト と が 一 体 化 さ れ て い る 積 層 防 水 強 化 シ ー ト を 提 供 す る こ と に よ っ て 上 記 課 題 を 解 決 す

る も の で あ る 。

【 ０ ０ １ ３ 】

　 本 発 明 は 、 ま た 、 コ ン ク リ ー ト 桁 の 上 に 直 接 又 は 他 層 を 介 し て プ ラ イ マ ー 層 を 存 在 さ せ

る 工 程 、 前 記 プ ラ イ マ ー 層 の 上 に 貼 付 用 ア ス フ ァ ル ト 層 を 存 在 さ せ る 工 程 、 前 記 貼 付 用 ア

ス フ ァ ル ト 層 の 上 面 に 上 述 し た 積 層 防 水 シ ー ト を 貼 り 付 け る 工 程 を 含 む 、 積 層 防 水 強 化 シ

ー ト を 用 い る コ ン ク リ ー ト 桁 の 防 水 強 化 工 法 を 提 供 す る こ と に よ っ て 上 記 の 課 題 を 解 決 す

る も の で あ る 。

【 ０ ０ １ ４ 】

　 な お 、 本 発 明 が 対 象 と す る コ ン ク リ ー ト 桁 は 、 Ｐ Ｃ 鋼 材 が 内 部 に 鉛 直 若 し く は 鉛 直 成 分

を 持 っ て 斜 め に 配 設 さ れ 、 プ レ ス ト レ ス が 掛 け ら れ て い る Ｐ Ｃ 桁 で あ り 、 典 型 的 に は 箱 桁

、 特 に Ｐ Ｃ 鋼 材 が 箱 側 壁 に 相 当 す る ウ エ ブ 内 に 鉛 直 若 し く は 鉛 直 成 分 を 持 っ て 斜 め に 配 設

さ れ て い る 箱 桁 で あ る の が 好 ま し い が 、 箱 桁 に 限 ら れ る も の で は な く 、 Ｐ Ｃ 鋼 材 が コ ン ク

リ ー ト 成 型 体 内 に 鉛 直 若 し く は 鉛 直 成 分 を 持 っ て 斜 め に 配 設 さ れ て い る コ ン ク リ ー ト 桁 で

あ れ ば 箱 桁 で な く て も 良 い 。 さ ら に 、 本 発 明 が 対 象 と す る Ｐ Ｃ 桁 は 、 プ レ テ ン シ ョ ン 方 式

の も の で あ っ て も 良 い し 、 ポ ス ト テ ン シ ョ ン 方 式 の も の で あ っ て も 良 く 、 プ レ テ ン シ ョ ン

方 式 と ポ ス ト テ ン シ ョ ン 方 式 の 両 方 を 組 み 合 わ せ た も の で あ っ て も 良 い 。

【 ０ ０ １ ５ 】

　 本 発 明 は 、 さ ら に 、 コ ン ク リ ー ト 桁 の 上 に 構 築 さ れ た 防 水 強 化 構 造 体 で あ っ て 、 少 な く

と も 、 前 記 コ ン ク リ ー ト 桁 中 に 配 置 さ れ て い る Ｐ Ｃ 鋼 材 の 長 手 方 向 に 沿 っ た 中 心 線 が 前 記

コ ン ク リ ー ト 桁 の 上 面 と 交 差 す る 点 を 覆 う 位 置 に 上 述 し た 本 発 明 に 係 る 積 層 防 水 強 化 シ ー

ト が 貼 り 付 け ら れ て い る か 構 築 さ れ て い る コ ン ク リ ー ト 桁 防 水 強 化 構 造 体 を 提 供 す る こ と

に よ っ て 、 上 記 課 題 を 解 決 す る も の で あ る 。

【 ０ ０ １ ６ 】

　 本 発 明 に よ っ て 提 供 さ れ る 上 記 コ ン ク リ ー ト 桁 防 水 強 化 構 造 体 は 、 コ ン ク リ ー ト 桁 に 必

要 と さ れ る 防 水 機 能 と 、 コ ン ク リ ー ト 桁 に 埋 設 さ れ て い る Ｐ Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 し 防 止 機 能 の

双 方 を 備 え て お り 、 極 め て 有 用 な 構 造 体 で あ る 。

【 発 明 の 効 果 】

【 ０ ０ １ ７ 】

　 本 発 明 の 積 層 防 水 強 化 シ ー ト に よ れ ば 、 防 水 機 能 と Ｐ Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 し 防 止 機 能 の 双 方

を 備 え 、 か つ 、 従 来 の 流 し 貼 り 型 の 防 水 シ ー ト と ほ ぼ 変 わ ら ぬ 施 工 工 程 で コ ン ク リ ー ト 桁

上 に 配 設 す る こ と が で き る 積 層 防 水 強 化 シ ー ト 層 を 提 供 で き る と い う 利 点 が 得 ら れ る 。 ま

た 、 本 発 明 の コ ン ク リ ー ト 桁 の 防 水 強 化 工 法 に よ れ ば 、 従 来 の 流 し 貼 り 型 の 防 水 シ ー ト と

ほ ぼ 変 わ ら ぬ 施 工 工 程 で 、 防 水 機 能 と Ｐ Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 し 防 止 機 能 の 双 方 を 備 え た 積 層 防
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水 強 化 層 を コ ン ク リ ー ト 桁 上 に 構 築 す る こ と が で き る と い う 利 点 が 得 ら れ る 。 さ ら に 、 本

発 明 の コ ン ク リ ー ト 桁 防 水 強 化 構 造 体 に よ れ ば 、 防 水 機 能 に 優 れ 、 雨 水 等 の 浸 透 に 対 し て

も 強 く 、 か つ 、 Ｐ Ｃ 鋼 材 の 万 が 一 の 破 断 時 に も 、 破 断 し た Ｐ Ｃ 鋼 材 が コ ン ク リ ー ト 桁 上 面

、 さ ら に は 、 そ の 上 に 舗 設 さ れ る ア ス フ ァ ル ト 混 合 物 上 に 突 出 す る 恐 れ の な い コ ン ク リ ー

ト 桁 防 水 強 化 構 造 体 を 提 供 す る こ と が で き る と い う 利 点 が 得 ら れ る 。

【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】

【 ０ ０ １ ８ 】

【 図 １ 】 本 発 明 の 積 層 防 水 強 化 シ ー ト の 一 例 を 示 す 斜 視 図 で あ る 。

【 図 ２ 】 図 １ に 示 す 積 層 防 水 強 化 シ ー ト の 部 分 断 面 拡 大 図 で あ る 。

【 図 ３ 】 本 発 明 に 係 る 防 水 強 化 工 法 に よ っ て 構 築 さ れ る コ ン ク リ ー ト 床 版 防 水 強 化 構 造 体

の 一 例 の 層 構 成 を 示 す 斜 視 図 で あ る 。

【 図 ４ 】 本 発 明 に 係 る 防 水 強 化 工 法 に よ っ て 構 築 さ れ る コ ン ク リ ー ト 床 版 防 水 強 化 構 造 体

の 他 の 一 例 の 層 構 成 を 示 す 斜 視 図 で あ る 。

【 図 ５ 】 本 発 明 が 対 象 と す る コ ン ク リ ー ト 桁 の 一 例 を 示 す 側 面 図 で あ る 。

【 図 ６ 】 図 ５ の Ｘ － Ｘ ＇ 断 面 図 の 部 分 拡 大 図 で あ る 。

【 図 ７ 】 本 発 明 に 係 る コ ン ク リ ー ト 桁 防 水 強 化 構 造 体 の 垂 直 断 面 図 で あ る 。

【 図 ８ 】 従 来 の 流 し 貼 り 型 の 防 水 シ ー ト を 用 い て 防 水 層 を 構 築 し た 場 合 の 層 構 成 を 示 す 斜

視 図 で あ る 。

【 図 ９ 】 コ ン ク リ ー ト 桁 上 に 防 水 層 と Ｐ Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 し 防 止 層 の 双 方 を 構 築 し た 場 合 の

層 構 成 を 示 す 斜 視 図 で あ る 。

【 発 明 を 実 施 す る た め の 形 態 】

【 ０ ０ １ ９ 】

　 以 下 、 ま ず 本 発 明 に 係 る 積 層 防 水 強 化 シ ー ト に つ い て 説 明 し 、 そ の 後 、 本 発 明 に 係 る 防

水 強 化 工 法 並 び に 防 水 強 化 構 造 体 に つ い て 説 明 す る 。

【 ０ ０ ２ ０ 】

Ａ ： 積 層 防 水 シ ー ト

　 本 発 明 に 係 る 積 層 防 水 強 化 シ ー ト は 、 上 述 し た と お り 、 不 織 布 シ ー ト と ア ラ ミ ド 繊 維 シ

ー ト と が 積 層 さ れ た 積 層 シ ー ト で あ っ て 、 前 記 積 層 シ ー ト の 外 側 を 向 い た 両 面 が ア ス フ ァ

ル ト 系 材 料 で 覆 わ れ て い る と と も に 、 前 記 両 面 を 覆 う ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 が 、 前 記 不 織 布

シ ー ト 及 び 前 記 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト の 繊 維 間 隙 を 通 じ て 連 続 し て い る こ と に よ り 、 前 記 不

織 布 シ ー ト と 前 記 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト と が 一 体 化 さ れ て い る 積 層 防 水 強 化 シ ー ト で あ る 。

【 ０ ０ ２ １ 】

　 上 記 積 層 防 水 強 化 シ ー ト に 用 い る 不 織 布 シ ー ト と し て は 、 材 質 は 天 然 繊 維 や 半 合 成 繊 維

、 合 成 繊 維 な ど の う ち か ら 選 ば れ る 、 も し く は そ の 組 合 せ に よ り な り 、 特 に 限 定 さ れ る こ

と は な い が 、 ポ リ エ ス テ ル 不 織 布 、 ポ リ プ ロ ピ レ ン 不 織 布 な ど の 長 繊 維 不 織 布 の シ ー ト や

、 ポ リ エ ス テ ル 不 織 布 な ど の 短 繊 維 不 織 布 の シ ー ト を 挙 げ る こ と が で き る 。 中 で も 、 弾 性

、 耐 水 性 、 耐 熱 性 、 さ ら に は 耐 候 性 に 優 れ た ポ リ エ ス テ ル 長 繊 維 不 織 布 の シ ー ト が 好 ま し

く 用 い ら れ る 。

【 ０ ０ ２ ２ 】

　 不 織 布 シ ー ト の 目 付 量 は 、 骨 材 の 貫 通 を 抑 制 で き 、 か つ 、 シ ー ト と し て の 適 度 な コ シ を

維 持 し て 作 業 性 を 確 保 す る こ と が で き る と と も に 、 ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 を 含 浸 さ せ る こ と

が で き る 量 で あ れ ば 良 い 。 こ の よ う な 観 点 か ら 、 目 付 量 は ４ ０ ～ ３ ０ ０ ｇ ／ ｍ
２

の 範 囲 に

あ る の が 好 ま し く 、 １ ８ ０ ～ ２ ５ ０ ｇ ／ ｍ
２

の 範 囲 に あ る の が よ り 好 ま し い 。 目 付 量 が ４

０ ｇ ／ ｍ
２

未 満 に な る と 、 必 ず し も 使 用 で き な い と い う わ け で は な い が 、 シ ー ト と し て の

コ シ が 維 持 で き な く な る と と も に 、 不 織 布 シ ー ト の 上 に ア ス フ ァ ル ト 混 合 物 を 舗 設 し た 場

合 に 、 ア ス フ ァ ル ト 混 合 物 に 含 ま れ る 骨 材 （ 特 に そ の 角 部 な ど ） が 不 織 布 シ ー ト の 繊 維 間

に 入 り 込 ん で 繊 維 の 間 隙 を 押 し 広 げ 、 防 水 機 能 を 低 下 さ せ る 恐 れ が あ る の で 好 ま し く な い

。

【 ０ ０ ２ ３ 】

　 上 記 積 層 防 水 強 化 シ ー ト に 用 い る ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト と し て は 、 繊 維 を 経 糸 及 び 緯 糸 と
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し て ２ 方 向 に 配 列 し た 織 物 の シ ー ト が 好 ま し く 用 い ら れ 、 中 で も 、 経 糸 と 緯 糸 を 構 成 す る

ア ラ ミ ド 繊 維 の 種 類 、 太 さ 、 フ ィ ラ メ ン ト 数 が 同 じ で あ る 等 方 シ ー ト が 特 に 好 ま し く 用 い

ら れ る 。

【 ０ ０ ２ ４ 】

　 ま た 、 万 が 一 、 Ｐ Ｃ 鋼 材 が 破 断 し て 飛 び 出 し た と し て も そ の Ｐ Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 し を 受 け

止 め 、 上 方 へ と 突 出 さ せ な い た め に は 、 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト を 構 成 す る 繊 維 の 引 張 強 度 は

１ ５ ～ ４ ０ ｃ Ｎ ／ ｄ ｔ ｅ ｘ の 範 囲 内 に あ る の が 好 ま し く 、 １ ７ ～ ３ ５ ｃ Ｎ ／ ｄ ｔ ｅ ｘ の 範

囲 内 の あ る の が よ り 好 ま し く 、 ２ ０ ～ ３ ０ ｃ Ｎ ／ ｄ ｔ ｅ ｘ の 範 囲 内 に あ る の が さ ら に 好 ま

し い 。 引 張 強 度 が １ ５ ｃ Ｎ ／ ｄ ｔ ｅ ｘ 未 満 に な る と 、 コ ン ク リ ー ト 桁 中 に 配 設 さ れ て い る

Ｐ Ｃ 鋼 材 の 長 さ に も よ る が 、 Ｐ Ｃ 鋼 材 の 破 断 時 、 そ の 飛 び 出 し を 十 分 に 防 止 で き な く な る

可 能 性 が あ る の で 好 ま し く な い 。 一 方 、 引 張 強 度 が ４ ０ ｃ Ｎ ／ ｄ ｔ ｅ ｘ 超 に な る と 、 そ の

よ う に 高 い 引 張 強 度 を 実 現 す る た め に フ ィ ラ メ ン ト の 本 数 や 太 さ が 増 し 、 ア ス フ ァ ル ト 系

材 料 の 含 浸 が 十 分 に 進 行 し な い 恐 れ が あ る と と も に 、 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト と 不 織 布 シ ー ト

と を 積 層 し た 積 層 防 水 強 化 シ ー ト の 厚 さ が 必 要 以 上 に 厚 く な っ て し ま う 恐 れ が あ る の で 好

ま し く な い 。

【 ０ ０ ２ ５ 】

　 な お 、 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト を 構 成 す る 繊 維 の 繊 度 と し て は 特 に 限 定 さ れ な い が 、 総 繊 度

と し て ５ ０ ０ ｄ ｔ ｅ ｘ 以 上 が 好 ま し く 、 よ り 好 ま し い 範 囲 は １ ０ ０ ０ ～ １ ０ ０ ０ ０ ｄ ｔ ｅ

ｘ 、 更 に 好 ま し く は ２ ０ ０ ０ ～ ９ ０ ０ ０ ｄ ｔ ｅ ｘ で あ る 。 総 繊 度 が ５ ０ ０ ｄ ｔ ｅ ｘ 未 満 で

は ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト の 強 度 や 剛 性 が 小 さ く な り 、 構 成 本 数 に よ っ て は ア ス フ ァ ル ト の 含

浸 性 が 悪 く な り 、 防 水 性 の 面 で 好 ま し く な い 。

【 ０ ０ ２ ６ 】

　 ま た 、 繊 維 量 で い え ば 、 使 用 す る ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト の 繊 維 量 は １ ０ ０ ｇ ／ ｍ
２

～ ６ ０

０ ｇ ／ ｍ
２

の 範 囲 内 に あ る の が 好 ま し い 。 繊 維 量 が １ ０ ０ ｇ ／ ｍ
２

を 下 回 る と 、 ア ス フ ァ

ル ト 系 材 料 の 含 浸 は 良 好 で あ る も の の 、 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト の 引 張 強 度 が 不 足 し 、 Ｐ Ｃ 鋼

材 の 飛 び 出 し を 十 分 に 抑 制 す る こ と が で き な く な る 恐 れ が あ る 。 逆 に 、 繊 維 量 が ６ ０ ０ ｇ

／ ｍ
２

を 上 回 る と 、 ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 の 含 浸 が 十 分 に 進 行 せ ず 、 積 層 さ れ る 不 織 布 シ ー

ト と の 一 体 化 が 不 十 分 と な る 恐 れ が あ る 。

【 ０ ０ ２ ７ 】

　 上 記 積 層 防 水 強 化 シ ー ト に 用 い る ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 と し て は 、 積 層 さ れ た 不 織 布 シ ー

ト と ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト の 両 面 を 覆 う と と も に 、 両 シ ー ト の 繊 維 間 隙 内 に 良 く 含 浸 し て 両

シ ー ト を 一 体 化 す る こ と が で き 、 か つ 、 従 来 か ら 流 し 貼 り 型 の 防 水 シ ー ト の 施 工 に 際 し 用

い ら れ て い る 貼 付 用 ア ス フ ァ ル ト や ア ス フ ァ ル ト 混 合 物 と の 接 着 性 に 優 れ る も の が 選 ば れ

る 。 そ の よ う な 物 性 を 備 え た ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 で あ れ ば 、 基 本 的 に ど の よ う な 材 料 、 組

成 か ら な る ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 で あ っ て も 本 発 明 の 積 層 防 水 強 化 シ ー ト に 用 い る こ と が で

き る が 、 好 ま し く は 、 ア ス フ ァ ル ト 、 熱 可 塑 性 樹 脂 、 粘 着 付 与 剤 、 及 び 可 塑 剤 を 含 み 、 そ

れ ら の 全 量 を １ ０ ０ 質 量 部 と し た と き 、 ア ス フ ァ ル ト が ０ ～ ５ ０ 質 量 部 、 熱 可 塑 性 樹 脂 が

５ ～ ３ ０ 質 量 部 、 粘 着 付 与 剤 が １ ０ ～ ８ ０ 質 量 部 、 及 び 可 塑 剤 が １ ０ ～ ８ ０ 質 量 部 の 範 囲

に あ る ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 を 使 用 す る の が 良 い 。

【 ０ ０ ２ ８ 】

　 上 記 ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 に 用 い る ア ス フ ァ ル ト と し て は 、 ス ト レ ー ト ア ス フ ァ ル ト が 好

適 に 用 い ら れ る 。 ア ス フ ァ ル ト の 針 入 度 グ レ ー ド に 特 段 の 制 限 は な い が 、 望 ま し く は 針 入

度 が ６ ０ ／ ８ ０ の も の を 使 用 す る の が 良 い 。 な お 、 本 発 明 で 使 用 す る ア ス フ ァ ル ト 系 材 料

に お い て 、 ア ス フ ァ ル ト は 必 須 の 成 分 で は な く 、 そ の 他 の 配 合 成 分 で あ る 熱 可 塑 性 樹 脂 、

粘 着 付 与 剤 、 及 び 可 塑 剤 の 種 類 や 量 を 選 択 す る こ と に よ っ て 、 ア ス フ ァ ル ト を 配 合 し た と

き と ほ ぼ 変 わ ら ぬ 物 性 が 得 ら れ る 場 合 に は 、 ア ス フ ァ ル ト の 配 合 量 は ０ 質 量 部 で あ っ て も

良 い 。

【 ０ ０ ２ ９ 】

　 上 記 熱 可 塑 性 樹 脂 と し て は 、 ス チ レ ン － イ ソ プ レ ン ブ ロ ッ ク 共 重 合 体 （ Ｓ Ｉ Ｓ ） 、 ス チ

レ ン － ブ タ ジ エ ン ブ ロ ッ ク 共 重 合 体 （ Ｓ Ｂ Ｓ ） 、 及 び そ れ ら の 水 添 品 な ど の ス チ レ ン 系 樹
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脂 、 エ チ レ ン ・ エ チ レ ン ア ク リ レ ー ト 共 重 合 体 （ Ｅ Ｅ Ａ ） 、 エ チ レ ン ・ ア ク リ ル 酸 共 重 合

体 （ Ｅ Ａ Ａ ） 、 エ チ レ ン 酢 酸 ビ ニ ル 共 重 合 体 （ Ｅ Ｖ Ａ ） な ど の エ チ レ ン 系 樹 脂 、 ポ リ エ ス

テ ル 系 樹 脂 、 ナ イ ロ ン 系 樹 脂 な ど が 挙 げ ら れ る 。 こ れ ら の 熱 可 塑 性 樹 脂 は 、 そ の い ず れ か

１ 種 を 単 独 で 使 用 し て も 良 い し 、 い ず れ か ２ 種 以 上 を 併 用 し て も 良 い 。 中 で も 、 ス チ レ ン

－ エ チ レ ン ・ ブ チ レ ン － ス チ レ ン 共 重 合 体 （ Ｓ Ｅ Ｂ Ｓ ） が 耐 熱 性 に 優 れ て お り 、 好 ま し く

用 い ら れ る 。

【 ０ ０ ３ ０ 】

　 上 記 粘 着 付 与 剤 と し て は 、 脂 肪 族 石 油 樹 脂 、 芳 香 族 石 油 樹 脂 、 脂 環 族 石 油 樹 脂 、 水 添 石

油 樹 脂 、 ロ ジ ン 系 樹 脂 、 テ ル ペ ン 系 樹 脂 、 ス チ レ ン 系 樹 脂 、 イ ソ プ レ ン 系 樹 脂 、 ク マ ロ ン

・ イ ン デ ン 樹 脂 な ど を 用 い る こ と が で き る 。 こ れ ら の 粘 着 付 与 剤 は 、 上 に 列 挙 し た 各 種 樹

脂 の い ず れ か １ 種 を 単 独 で 使 用 し て も 良 い し 、 い ず れ か ２ 種 以 上 を 併 用 し て も 良 い 。 中 で

も 、 芳 香 族 石 油 樹 脂 が 、 貼 付 用 ア ス フ ァ ル ト や ア ス フ ァ ル ト 混 合 物 と の 接 着 性 が 良 い の で

、 好 ま し く 用 い ら れ る 。

【 ０ ０ ３ １ 】

　 上 記 可 塑 剤 と し て は 、 脂 肪 族 油 、 芳 香 族 油 、 脂 環 族 油 、 シ リ ン ダ 油 な ど を 用 い る こ と が

で き 、 こ れ ら は い ず れ か １ 種 を 単 独 で 使 用 し て も 良 い し 、 い ず れ か ２ 種 以 上 を 併 用 し て も

良 い 。 中 で も 、 熱 可 塑 性 樹 脂 と し て 上 記 ス チ レ ン － エ チ レ ン ・ ブ チ レ ン － ス チ レ ン 共 重 合

体 （ Ｓ Ｅ Ｂ Ｓ ） を 使 用 す る 場 合 に は 、 こ れ と 相 性 が 良 い 脂 環 族 油 、 特 に ナ フ テ ン 系 の 脂 環

族 油 を 用 い る の が 望 ま し い 。

【 ０ ０ ３ ２ 】

　 本 発 明 に 係 る 積 層 防 水 強 化 シ ー ト は 、 上 述 し た ア ス フ ァ ル ト を ０ ～ ５ ０ 質 量 部 、 熱 可 塑

性 樹 脂 を ５ ～ ３ ０ 質 量 部 、 粘 着 付 与 剤 を １ ０ ～ ８ ０ 質 量 部 、 及 び 可 塑 剤 を １ ０ ～ ８ ０ 質 量

部 の 範 囲 内 で 適 宜 混 合 し て 全 量 を １ ０ ０ 質 量 部 と し た ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 を 加 熱 し て 溶 融

状 態 と し 、 こ れ に 、 不 織 布 シ ー ト と ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト と を 積 層 し た 状 態 で 浸 漬 す る こ と

に よ っ て 製 造 す る こ と が で き る 。 溶 融 状 態 に あ る ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 中 に 積 層 し た 不 織 布

シ ー ト と ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト と を 浸 漬 す る と 、 溶 融 し た ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 が 両 シ ー ト の

外 側 を 向 い た 両 面 を 覆 う と と も に 、 両 シ ー ト の 繊 維 間 隙 中 に 含 浸 し 、 ア ス フ ァ ル ト 系 材 料

が 繊 維 間 隙 を 通 じ て 、 両 シ ー ト の 両 面 で 連 続 す る 。 こ の 状 態 で 不 織 布 シ ー ト と ア ラ ミ ド 繊

維 シ ー ト の 積 層 シ ー ト を ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 か ら 引 き 上 げ 、 冷 却 す れ ば 良 い 。

【 ０ ０ ３ ３ 】

　 な お 、 浸 漬 は 長 尺 状 の 不 織 布 シ ー ト と ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト の 積 層 シ ー ト を 、 溶 融 し た ア

ス フ ァ ル ト 系 材 料 中 に そ の 端 部 か ら 順 次 浸 漬 し て は 引 き 上 げ る 連 続 式 で 行 っ て も 良 い し 、

適 宜 の 長 さ に 切 断 し た 不 織 布 シ ー ト と ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト の 積 層 シ ー ト を 、 切 断 さ れ た 積

層 シ ー ト 単 位 で 順 次 浸 漬 す る バ ッ チ 式 で 行 っ て も 良 い 。 ま た 、 溶 融 し た ア ス フ ァ ル ト 系 材

料 中 に 浸 漬 す る 代 わ り に 、 不 織 布 シ ー ト と ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト の 積 層 シ ー ト 上 に 溶 融 し た

ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 を 塗 布 す る か 、 又 は 溶 融 し た ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 を 流 下 さ せ る こ と に

よ っ て 、 本 発 明 に 係 る 積 層 防 水 強 化 シ ー ト を 製 造 し て も 良 い 。

【 ０ ０ ３ ４ 】

　 以 上 の よ う に し て 製 造 さ れ る 本 発 明 に 係 る 積 層 防 水 強 化 シ ー ト の 一 例 を 図 １ に 示 す 。 図

１ に お い て 、 １ は 本 発 明 の 積 層 防 水 強 化 シ ー ト で あ り 、 ２ は 不 織 布 シ ー ト 、 ３ は ア ラ ミ ド

繊 維 シ ー ト 、 ４ ａ は 不 織 布 シ ー ト ２ の 外 側 を 向 い た 面 を 覆 う ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 、 ４ ｂ は

ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ の 外 側 を 向 い た 面 を 覆 う ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 で あ る 。 図 １ に 示 す と

お り 、 不 織 布 シ ー ト ２ と ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ と は 積 層 さ れ て お り 、 そ れ ぞ れ の シ ー ト の

外 側 を 向 い た 面 は ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 ４ ａ 、 ４ ｂ に よ っ て 覆 わ れ て い る 。 な お 、 不 織 布 シ

ー ト ２ の 外 側 を 向 い た 面 と は 、 図 １ に 示 す と お り 、 積 層 さ れ て い る ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３

と 対 向 す る 面 と は 反 対 側 の 面 で あ り 、 同 様 に 、 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ の 外 側 を 向 い た 面 と

は 、 積 層 さ れ て い る 不 織 布 シ ー ト ２ と 対 向 す る 面 と は 反 対 側 の 面 で あ る 。

【 ０ ０ ３ ５ 】

　 図 ２ は 、 図 １ に 示 す 積 層 防 水 強 化 シ ー ト １ の 部 分 断 面 拡 大 図 で あ る 。 図 ２ に お い て 、 ２

ｆ は 不 織 布 シ ー ト ２ を 構 成 す る 不 織 布 繊 維 で あ り 、 ３ ｆ は ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ を 構 成 す
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る ア ラ ミ ド 繊 維 で あ る 。 図 ２ に 示 す と お り 、 不 織 布 シ ー ト ２ を 構 成 す る 不 織 布 繊 維 ２ ｆ 間

に は 不 規 則 な 間 隙 が あ り 、 そ の 間 隙 に は ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 ４ ｃ ２ が 含 浸 、 浸 透 し て い る

。 同 様 に 、 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ を 構 成 す る ア ラ ミ ド 繊 維 ３ ｆ 間 の 間 隙 に も ア ス フ ァ ル ト

系 材 料 ４ ｃ ３ が 含 浸 、 浸 透 し て い る 。 そ し て 、 こ れ ら 繊 維 間 隙 に 含 浸 、 浸 透 し た ア ス フ ァ

ル ト 系 材 料 ４ ｃ ２ 及 び ４ ｃ ３ を 通 じ て 、 不 織 布 シ ー ト ２ の 外 側 を 向 い た 面 を 覆 う ア ス フ ァ

ル ト 系 材 料 ４ ａ と 、 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ の 外 側 を 向 い た 面 を 覆 う ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 ４

ｂ と は 連 続 し て お り 、 不 織 布 シ ー ト ２ と ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ と は 一 体 化 さ れ て い る 。 因

み に 、 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ を 構 成 す る ア ラ ミ ド 繊 維 ３ ｆ の 繊 維 間 隙 は 、 ０ ． １ ～ ５ ｍ ｍ

の 範 囲 で あ る こ と が ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 が 十 分 に 含 浸 す る た め に 必 要 で 、 好 ま し い 範 囲 は

０ ． ５ ～ ４ ｍ ｍ 、 更 に 好 ま し い 範 囲 は ０ ． ８ ～ ３ ｍ ｍ で あ る 。 繊 維 間 隙 が ０ ． １ ｍ ｍ 未 満

で あ る と 、 ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 の 含 浸 が 不 十 分 で 防 水 効 果 が 十 分 で は な い 。

【 ０ ０ ３ ６ 】

Ｂ ： 防 水 強 化 工 法 及 び 防 水 強 化 構 造 体

　 次 に 、 図 面 を 用 い て 本 発 明 に 係 る コ ン ク リ ー ト 桁 防 水 強 化 工 法 、 及 び そ れ に よ っ て 構 築

さ れ る コ ン ク リ ー ト 桁 防 水 強 化 構 造 体 に つ い て 説 明 す る 。

【 ０ ０ ３ ７ 】

　 図 ３ は 、 本 発 明 に 係 る 防 水 強 化 工 法 に よ っ て 構 築 さ れ る コ ン ク リ ー ト 床 版 防 水 強 化 構 造

体 の 一 例 の 層 構 成 を 示 す 斜 視 図 で あ り 、 便 宜 上 、 各 層 の 位 置 を ず ら し て 表 し て あ る 。 図 ３

に お い て ５ は コ ン ク リ ー ト 桁 で あ る 。

【 ０ ０ ３ ８ 】

　 本 発 明 に 係 る コ ン ク リ ー ト 桁 防 水 強 化 構 造 体 を 構 築 す る に は 、 ま ず 、 コ ン ク リ ー ト 桁 ５

の 上 面 に 一 次 プ ラ イ マ ー を 塗 布 又 は 散 布 し て 一 次 プ ラ イ マ ー 層 ６ を 存 在 さ せ る 。 次 い で 、

１ 次 プ ラ イ マ ー 層 ６ の 上 面 に 、 例 え ば ５ 号 硅 砂 な ど の 細 骨 材 を 散 布 し て 細 骨 材 層 ７ を 形 成

し た 後 、 さ ら に そ の 上 面 に ２ 次 プ ラ イ マ ー を 塗 布 又 は 散 布 し て ２ 次 プ ラ イ マ ー 層 ８ を 存 在

さ せ る 。 な お 、 １ 次 プ ラ イ マ ー 層 ６ 又 は ２ 次 プ ラ イ マ ー 層 ８ の い ず れ か 一 方 だ け で コ ン ク

リ ー ト 床 版 ５ と の 十 分 な 接 着 性 が 得 ら れ る 場 合 に は 、 ２ 次 プ ラ イ マ ー 層 ８ 又 は １ 次 プ ラ イ

マ ー 層 ６ 、 及 び 細 骨 材 層 ７ は 省 略 し て も 良 い 。 続 い て 、 ２ 次 プ ラ イ マ ー 層 ８ の 上 面 に 貼 付

用 ア ス フ ァ ル ト を 塗 布 又 は 散 布 し て 貼 付 用 ア ス フ ァ ル ト 層 ９ を 存 在 さ せ 、 そ の 上 面 に 本 発

明 に 係 る 積 層 防 水 強 化 シ ー ト １ を 敷 設 し て 貼 り 付 け る 。 な お 、 必 要 に 応 じ て 、 ２ 次 プ ラ イ

マ ー 層 ８ の 上 面 に ３ 次 プ ラ イ マ ー を 塗 布 又 は 散 布 し て ３ 次 プ ラ イ マ ー 層 （ 図 示 せ ず ） を 存

在 さ せ 、 そ の 上 面 に 積 層 防 水 強 化 シ ー ト １ を 敷 設 し て 貼 り 付 け る よ う に し て も 良 い 。 貼 り

付 け ら れ た 積 層 防 水 シ ー ト １ の 上 面 に は ア ス フ ァ ル ト 混 合 物 １ ０ が 舗 設 さ れ 舗 装 層 が 構 築

さ れ る 。

【 ０ ０ ３ ９ 】

　 な お 、 積 層 防 水 強 化 シ ー ト １ は 、 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ の 側 を 下 に し て 貼 付 用 ア ス フ ァ

ル ト 層 ９ 上 に 貼 り 付 け て も 良 い し 、 不 織 布 シ ー ト ２ の 側 を 下 に し て 貼 付 用 ア ス フ ァ ル ト 層

９ の 上 に 貼 り 付 け て も 良 い 。 た だ し 、 不 織 布 シ ー ト ２ の 側 を 下 に し た 場 合 に は 、 ア ラ ミ ド

繊 維 シ ー ト ３ の 側 が 上 に 来 て 、 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ が 、 そ の 表 面 を 覆 う ア ス フ ァ ル ト 系

材 料 だ け を 隔 て て 、 ア ス フ ァ ル ト 混 合 物 １ ０ と 接 す る こ と に な る 。 そ う す る と 、 舗 設 後 の

転 圧 な ど に よ っ て 、 ア ス フ ァ ル ト 混 合 物 １ ０ 中 の 骨 材 が ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ の 方 向 に 押

圧 さ れ た と き 、 押 圧 さ れ た 骨 材 が ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ の 繊 維 間 隙 に 食 い 込 ん で 、 ア ラ ミ

ド 繊 維 シ ー ト ３ の 織 り 目 の 間 隙 を 不 必 要 に 拡 大 し 、 Ｐ Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 し 防 止 効 果 を 減 弱 さ

せ て し ま う 恐 れ が あ る 。

【 ０ ０ ４ ０ 】

　 こ れ に 対 し 、 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ の 側 を 下 に し て 貼 付 用 ア ス フ ァ ル ト 層 ９ の 上 に 貼 り

付 け た 場 合 に は 、 不 織 布 シ ー ト ２ が 上 に 来 る こ と に な る が 、 不 織 布 シ ー ト ２ の 繊 維 間 隙 は

不 規 則 で 、 か つ ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ 程 に は 粗 く な い の で 、 ア ス フ ァ ル ト 混 合 物 １ ０ 中 の

骨 材 が 当 接 し て も 、 不 織 布 シ ー ト ２ の 繊 維 間 に 骨 材 が 食 い 込 む こ と は 少 な く 、 不 織 布 の 繊

維 間 隙 を 不 必 要 に 拡 大 し て し ま う 恐 れ も な い 。 し た が っ て 、 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ の 繊 維

間 隙 が 不 必 要 に 拡 大 さ れ 、 Ｐ Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 す 防 止 効 果 が 減 弱 さ れ る 恐 れ を 少 な く す る と
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い う 観 点 か ら は 、 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ の 側 を 下 に し て 貼 付 用 ア ス フ ァ ル ト 層 ９ の 上 に 貼

り 付 け る の が 好 ま し い 。

【 ０ ０ ４ １ 】

　 本 発 明 に 係 る 積 層 防 水 強 化 シ ー ト １ は 、 一 枚 で 防 水 機 能 と Ｐ Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 し 防 止 機 能

の 双 方 を 備 え て い る の で 、 本 発 明 に 係 る 積 層 防 水 強 化 シ ー ト を 用 い て 構 築 さ れ る コ ン ク リ

ー ト 桁 防 水 強 化 構 造 体 は 、 防 水 機 能 に 優 れ 、 雨 水 等 の 浸 透 を 良 く 防 止 す る と と も に 、 万 が

一 、 コ ン ク リ ー ト 桁 ５ 中 に 配 設 さ れ て い る Ｐ Ｃ 鋼 材 （ 図 示 し な い ） が 破 断 し た と し て も 、

破 断 し た Ｐ Ｃ 鋼 材 の コ ン ク リ ー ト 桁 ５ の 上 面 か ら の 飛 び 出 し を 防 止 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ４ ２ 】

　 図 ８ は 、 従 来 の 流 し 貼 り 型 の 防 水 シ ー ト を 用 い る 防 水 工 法 に よ っ て 構 築 さ れ る 防 水 層 の

層 構 成 の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。 図 ８ に お い て 、 １ １ は コ ン ク リ ー ト 桁 、 １ ２ は 防 水 シ ー ト

で あ り 、 そ の 他 、 図 ３ に お け る と 同 じ 層 に は 同 じ 符 号 を 付 し て あ る 。

【 ０ ０ ４ ３ 】

　 図 ３ と 図 ８ と を 比 較 す る と 明 ら か な よ う に 、 図 ３ に 示 す 本 発 明 に 係 る コ ン ク リ ー ト 桁 防

水 強 化 工 法 は 、 図 ８ に 示 す 従 来 の 防 水 工 法 に 比 べ て 、 防 水 シ ー ト １ ２ の 代 わ り に 積 層 防 水

強 化 シ ー ト １ が 用 い ら れ て い る だ け で 、 そ の 他 の 層 構 成 に お い て は 何 ら 異 な る と こ ろ が な

い 。 し た が っ て 、 本 発 明 の コ ン ク リ ー ト 桁 防 水 強 化 工 法 に よ れ ば 、 流 し 貼 り 型 の 防 水 シ ー

ト を 用 い る 従 来 の 防 水 工 法 と ほ ぼ 同 じ 労 力 及 び 時 間 で 、 コ ン ク リ ー ト 桁 上 に 防 水 機 能 と Ｐ

Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 し 防 止 機 能 の 双 方 を 備 え た 積 層 防 水 強 化 層 を 構 築 す る こ と が で き る も の で

あ る 。

【 ０ ０ ４ ４ 】

　 図 ９ は 、 本 発 明 に 係 る 積 層 防 水 強 化 シ ー ト １ を 用 い な い で 、 コ ン ク リ ー ト 桁 ５ 上 に 防 水

層 と 、 Ｐ Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 し 防 止 層 の 双 方 を 構 築 し た 場 合 の 層 構 成 の 一 例 を 示 す 図 で あ り 、

図 ８ に お け る と 同 じ 層 に は 同 じ 符 号 を 付 し て あ る 。

【 ０ ０ ４ ５ 】

　 図 ９ に お い て 、 １ ３ は プ ラ イ マ ー 層 、 １ ４ ａ 、 １ ４ ｂ は 貼 付 用 樹 脂 層 、 １ ５ は ア ラ ミ ド

繊 維 シ ー ト で あ る 。 図 ９ に 示 す と お り 、 防 水 シ ー ト １ ２ と は 別 に ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト １ ５

を 用 い て Ｐ Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 し 防 止 層 を 構 築 し よ う と す る と 、 コ ン ク リ ー ト 桁 ５ 上 に プ ラ イ

マ ー を 塗 布 又 は 散 布 し て プ ラ イ マ ー 層 １ ３ を 存 在 さ せ 、 さ ら に そ の 上 面 に 貼 付 用 樹 脂 を 塗

布 又 は 散 布 し て 貼 付 用 樹 脂 層 １ ４ ａ を 存 在 さ せ た 後 、 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト １ ５ を 敷 設 し 、

さ ら に 敷 設 し た ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト １ ５ 上 貼 付 用 樹 脂 を 塗 布 又 は 散 布 し て 貼 付 用 樹 脂 層 １

４ ｂ を 存 在 さ せ る 工 程 が 必 要 と な り 、 工 程 数 が 大 幅 に 増 え 、 多 大 な 労 力 と 時 間 が 必 要 と な

る 。

【 ０ ０ ４ ６ 】

　 こ れ に 対 し て 、 図 ３ に 示 す 本 発 明 の コ ン ク リ ー ト 桁 防 水 強 化 工 法 に よ れ ば 、 上 述 し た と

お り 、 流 し 貼 り 型 の 防 水 シ ー ト を 用 い る 従 来 の 防 水 工 法 と ほ ぼ 同 じ 工 程 数 で コ ン ク リ ー ト

桁 上 に 防 水 機 能 と Ｐ Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 し 防 止 機 能 の 双 方 を 備 え た 積 層 防 水 強 化 層 を 構 築 す る

こ と が で き る の で 、 極 め て 便 利 か つ 効 率 的 で あ る 。

【 ０ ０ ４ ７ 】

　 図 ４ は 、 本 発 明 に 係 る コ ン ク リ ー ト 桁 防 水 強 化 工 法 の 他 の 一 例 に よ っ て 構 築 さ れ る コ ン

ク リ ー ト 床 版 防 水 強 化 構 造 体 の 層 構 成 を 示 す 斜 視 図 で あ る 。 図 ４ に お い て 、 図 ３ に お け る

と 同 じ 層 に は 同 じ 符 号 を 付 し て あ る 。 図 ４ に お い て 、 １ ６ は 第 二 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト で あ

り 、 本 発 明 に 係 る 積 層 防 水 強 化 シ ー ト １ に 加 え て 、 第 二 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト １ ６ が 用 い ら

れ て い る 点 が 、 先 に 図 ３ に 示 し た 例 と は 異 な っ て い る 。

【 ０ ０ ４ ８ 】

　 積 層 防 水 強 化 シ ー ト １ に 加 え て 、 そ の 下 層 に 第 二 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト １ ６ を 配 設 す る に

は 、 先 に 図 ９ に お い て 説 明 し た の と 同 様 に 、 コ ン ク リ ー ト 桁 ５ 上 に プ ラ イ マ ー 層 １ ３ を 存

在 さ せ 、 そ の 上 に 貼 付 用 樹 脂 層 １ ４ ａ を 存 在 さ せ た 後 、 第 二 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト １ ６ を 敷

設 し 、 さ ら に そ の 上 に 貼 付 用 樹 脂 層 １ ４ ｂ を 存 在 さ せ れ ば 良 い 。

【 ０ ０ ４ ９ 】
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　 こ の よ う に 、 図 ４ に 示 す コ ン ク リ ー ト 桁 防 水 強 化 工 法 は 、 図 ３ に 示 し た コ ン ク リ ー ト 桁

防 水 強 化 工 法 に 比 べ る と 工 程 数 が 多 い も の で は あ る が 、 構 築 さ れ る コ ン ク リ ー ト 桁 防 水 強

化 構 造 体 は 、 防 水 機 能 と Ｐ Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 し 防 止 機 能 と を 兼 ね 備 え た 積 層 防 水 強 化 シ ー ト

１ に 加 え て 、 第 二 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト １ ６ を 備 え て い る の で 、 Ｐ Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 し 防 止 機

能 が 強 化 さ れ て お り 、 例 え ば 、 コ ン ク リ ー ト 桁 中 に 配 設 さ れ て い る Ｐ Ｃ 鋼 材 が 比 較 的 長 く

、 破 断 し た と き の 飛 び 出 し 速 度 が 速 い こ と が 予 想 さ れ る コ ン ク リ ー ト 桁 に 対 し て も 十 分 に

適 用 、 対 応 す る こ と が 可 能 な 構 造 体 で あ る 。

【 ０ ０ ５ ０ 】

　 な お 、 第 二 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト １ ６ と し て は 、 積 層 防 水 強 化 シ ー ト １ に 使 用 す る ア ラ ミ

ド 繊 維 シ ー ト ３ と 同 じ も の を 用 い て も 良 い し 、 異 な る も の を 用 い て も 良 い 。 第 二 ア ラ ミ ド

繊 維 シ ー ト １ ６ に は 、 ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 を 含 浸 、 浸 透 さ せ る 必 要 が な い の で 、 積 層 防 水

強 化 シ ー ト １ に 使 用 す る ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ よ り も 、 繊 維 量 が 多 く 、 繊 維 の 引 張 強 度 が

大 き い も の を 使 用 す る こ と が で き る 。 と は い え 、 積 層 防 水 強 化 シ ー ト １ と 第 二 ア ラ ミ ド 繊

維 シ ー ト １ ６ の 二 層 に よ っ て 、 Ｐ Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 し を 防 止 す る こ と に な る の で 、 積 層 防 水

強 化 シ ー ト １ に 使 用 す る ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ よ り も 繊 維 量 が 同 じ か 少 な く 、 繊 維 の 引 張

強 度 が 同 程 度 か 小 さ い も の で あ っ て も 十 分 に 使 用 す る こ と が 可 能 で あ る 。

【 ０ ０ ５ １ 】

　 以 上 の 説 明 で は 、 工 場 等 で 製 造 さ れ た 既 存 の 積 層 防 水 強 化 シ ー ト １ を 用 い る コ ン ク リ ー

ト 桁 防 水 強 化 工 法 に つ い て 説 明 し た が 、 本 発 明 に 係 る コ ン ク リ ー ト 桁 防 水 強 化 工 法 に お い

て は 、 積 層 防 水 強 化 シ ー ト １ を 施 工 現 場 で 製 造 す る よ う に し て も 良 い 。 す な わ ち 、 図 ３ に

お け る 貼 付 用 ア ス フ ァ ル ト 層 ９ 上 に 積 層 防 水 強 化 シ ー ト １ を 貼 り 付 け て 敷 設 す る 工 程 に 代

え て 、 貼 付 用 ア ス フ ァ ル ト 層 ９ 上 に ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 を 塗 布 又 は 散 布 す る 工 程 、 塗 布 又

は 散 布 さ れ た ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 の 上 に 、 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ 及 び 不 織 布 シ ー ト ２ を こ

の 順 に 、 又 は 逆 の 順 に 敷 設 す る 工 程 、 及 び 、 敷 設 さ れ た ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ 及 び 不 織 布

シ ー ト ２ の 上 に さ ら に ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 を 塗 布 又 は 散 布 す る 工 程 を 備 え る よ う に し て も

良 い 。

【 ０ ０ ５ ２ 】

　 上 記 工 程 に 使 用 さ れ る ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 は 、 高 温 の 溶 融 状 態 で 塗 布 又 は 散 布 さ れ 、 ア

ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ と 不 織 布 シ ー ト ２ と の 積 層 シ ー ト を 上 下 か ら 挟 み 込 む こ と に な る の で

、 積 層 さ れ た ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ の 外 側 を 向 い た 面 と 、 不 織 布 シ ー ト ２ の 外 側 を 向 い た

面 が ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 で 覆 わ れ る と と も に 、 両 面 を 覆 う ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 が 、 両 シ ー

ト を 構 成 す る 繊 維 の 間 隙 に 含 浸 、 浸 透 し て 、 両 シ ー ト の 繊 維 間 隙 を 通 じ て 連 続 し 、 一 体 化

し た 積 層 防 水 強 化 シ ー ト １ が 、 貼 着 用 ア ス フ ァ ル ト 層 ９ の 上 に 、 施 工 現 場 に お い て 構 築 さ

れ る こ と に な る 。

【 ０ ０ ５ ３ 】

　 な お 、 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ と 不 織 布 シ ー ト ２ の 敷 設 は 、 先 に 塗 布 又 は 散 布 さ れ た ア ス

フ ァ ル ト 系 材 料 が 未 だ 溶 融 状 態 に あ る う ち に 行 っ て も 良 い が 、 時 間 的 に タ イ ト で あ る 場 合

に は 、 先 に 塗 布 又 は 散 布 さ れ た ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 が 冷 え て 硬 化 し た 後 に 行 っ て も 良 い 。

先 に 塗 布 又 は 散 布 さ れ た ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 が 冷 え て 硬 化 し た 後 に 、 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト

３ 及 び 不 織 布 シ ー ト ２ を 敷 設 す る 場 合 で あ っ て も 、 敷 設 さ れ た ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ 及 び

不 織 布 シ ー ト ２ の 上 面 に さ ら に 塗 布 又 は 散 布 さ れ る ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 は 、 高 温 で 溶 融 状

態 に あ る の で 、 不 織 布 シ ー ト ２ 及 び ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト ３ の 繊 維 間 隙 に 含 浸 、 浸 透 し 、 そ

れ ら シ ー ト の 下 に 位 置 す る 硬 化 し た ア ス フ ァ ル ト 系 材 料 と 接 触 し 、 少 な く と も そ の 一 部 を

溶 解 し て 一 体 化 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ５ ４ 】

　 こ の よ う に 、 本 発 明 に 係 る コ ン ク リ ー ト 桁 防 水 強 化 工 法 に お い て は 、 積 層 防 水 強 化 シ ー

ト １ を 施 工 現 場 で 構 築 す る こ と も 可 能 で あ る 。 な お 、 積 層 防 水 強 化 シ ー ト １ を 施 工 現 場 で

構 築 す る 場 合 に も 、 そ の 下 層 に 第 二 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト １ ６ を 貼 り 付 け る 工 程 を 付 随 す る

他 の 工 程 と と も に 、 含 め て も 良 い こ と は 勿 論 で あ る 。

【 ０ ０ ５ ５ 】
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　 図 ５ は 、 本 発 明 が 対 象 と す る コ ン ク リ ー ト 桁 の 一 例 を 示 す 側 面 図 で あ る 。 図 ５ に お い て

、 ５ は コ ン ク リ ー ト 桁 で あ り 、 １ ７ ａ 、 １ ７ ｂ は 橋 台 、 １ ８ は 橋 脚 で あ る 。 図 中 、 両 方 向

矢 印 Ａ で 示 す の が 橋 軸 方 向 で あ る 。 コ ン ク リ ー ト 桁 ５ は 、 図 ５ に （ Ｘ ） 及 び （ Ｙ ） と し て

併 せ て 示 す Ｘ － Ｘ ＇ 断 面 図 及 び Ｙ － Ｙ ＇ 断 面 図 に 示 す と お り 、 上 フ ラ ン ジ １ ９ 、 下 フ ラ ン

ジ ２ ０ 、 及 び 左 右 の ウ エ ブ ２ １ で 囲 ま れ た 中 空 の 箱 状 の 空 洞 を 内 部 に 有 す る 箱 桁 で あ る 。

【 ０ ０ ５ ６ 】

　 図 ６ は 、 図 ５ に 示 す Ｘ － Ｘ ＇ 断 面 図 に お け る 円 Ｚ の 部 分 だ け を 取 り 出 し て 示 す 部 分 拡 大

図 で あ る 。 図 ６ に お い て 、 ５ ｓ は コ ン ク リ ー ト 桁 ５ の 上 面 、 ２ ２ は コ ン ク リ ー ト 桁 ５ の ウ

エ ブ ２ １ に 設 け ら れ た シ ー ス 、 ２ ３ は 同 じ く ウ エ ブ ２ １ に 設 け ら れ た 端 部 用 シ ー ス 、 ２ ４

は Ｐ Ｃ 鋼 材 、 ２ ５ は Ｐ Ｃ 鋼 材 の 上 部 先 端 部 に 設 け ら れ た ネ ジ 部 、 ２ ６ は ナ ッ ト 、 Ｌ ｖ は Ｐ

Ｃ 鋼 材 ２ ４ の 長 手 方 向 に 沿 っ た 中 心 線 、 Ｑ は 中 心 線 Ｌ ｖ と コ ン ク リ ー ト 桁 ５ の 上 面 ５ ｓ と

が 交 差 す る 点 で あ る 。

【 ０ ０ ５ ７ 】

　 図 ６ に 示 す と お り 、 コ ン ク リ ー ト 桁 ５ の ウ エ ブ ２ １ の 内 部 に は シ ー ス ２ ２ が 形 成 さ れ て

お り 、 シ ー ス ２ ２ 内 に は Ｐ Ｃ 鋼 材 ２ ４ が 鉛 直 に 挿 入 さ れ て い る 。 Ｐ Ｃ 鋼 材 ２ ４ の 上 部 端 は

、 ネ ジ 部 ２ ５ と 、 そ れ と 螺 合 す る ナ ッ ト ２ ６ に よ っ て 端 部 用 シ ー ス ２ ３ 内 に 固 定 さ れ 、 ウ

エ ブ ２ １ に 鉛 直 方 向 に 圧 縮 力 を 加 え る と と も に 、 自 身 に は 引 張 力 が 付 与 さ れ た 状 態 で 、 コ

ン ク リ ー ト 桁 ５ の ウ エ ブ ２ １ 内 に 配 設 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ５ ８ 】

　 図 ７ は 、 図 ６ に 示 す コ ン ク リ ー ト 桁 ５ に コ ン ク リ ー ト 桁 防 水 強 化 工 法 を 施 工 し て 得 ら れ

る コ ン ク リ ー ト 桁 防 水 強 化 構 造 体 の 垂 直 断 面 図 で あ る 。 図 ７ に 示 す と お り 、 本 発 明 に 係 る

積 層 防 水 強 化 シ ー ト １ は 、 Ｐ Ｃ 鋼 材 ２ ４ の 長 手 方 向 に 沿 っ た 中 心 線 Ｌ ｖ が 、 コ ン ク リ ー ト

桁 ５ の 上 面 ５ ｓ と 交 差 す る 点 Ｑ を 覆 う 位 置 に 貼 り 付 け 又 は 構 築 さ れ て い る 。 １ ０ は ア ス フ

ァ ル ト 混 合 物 で あ る 。 当 該 コ ン ク リ ー ト 桁 防 水 強 化 構 造 体 は 、 防 水 機 能 を 備 え て い る こ と

は 勿 論 、 万 が 一 の Ｐ Ｃ 鋼 材 ２ ４ の 破 断 時 に も 、 そ の コ ン ク リ ー ト 桁 ５ の 上 面 ５ ｓ 、 更 に は

そ の 上 に 舗 設 さ れ る ア ス フ ァ ル ト 混 合 物 １ ０ よ り も 上 方 へ の 飛 び 出 し を 有 効 に 防 止 し 得 る

優 れ た 構 造 体 で あ る 。

【 ０ ０ ５ ９ 】

　 な お 、 以 上 述 べ た こ と は 、 Ｐ Ｃ 鋼 材 が 斜 め に 配 設 さ れ て い る Ｐ Ｃ 桁 に つ い て も 同 様 で あ

り 、 Ｐ Ｃ 鋼 材 が コ ン ク リ ー ト 桁 中 に 斜 め に 配 設 さ れ て い る 場 合 に お い て も 、 当 該 Ｐ Ｃ 鋼 材

の 長 手 方 向 に 沿 っ た 中 心 線 が コ ン ク リ ー ト 桁 の 上 面 と 交 差 す る 点 を 覆 う 位 置 に 本 発 明 の 積

層 防 水 強 化 シ ー ト １ を 貼 り 付 け る か 、 構 築 す れ ば 良 い 。

【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】

【 ０ ０ ６ ０ 】

　 以 上 説 明 し た と お り 、 本 発 明 の 積 層 防 水 強 化 シ ー ト 及 び そ れ を 用 い る コ ン ク リ ー ト 桁 の

防 水 工 法 に よ れ ば 、 よ り 少 な い 工 程 と 軽 減 さ れ た 労 力 で 、 防 水 機 能 の み な ら ず 、 破 断 時 の

Ｐ Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 し 防 止 機 能 を 有 す る 積 層 防 水 強 化 層 を コ ン ク リ ー ト 桁 上 に 構 築 す る こ と

が で き る 。 前 記 積 層 防 水 強 化 層 を 備 え た コ ン ク リ ー ト 桁 防 水 強 化 構 造 体 は 、 雨 水 等 の 浸 透

か ら コ ン ク リ ー ト 桁 を 守 る 防 水 機 能 だ け で な く 、 万 が 一 の 破 断 時 に も Ｐ Ｃ 鋼 材 の 飛 び 出 し

を 防 止 す る 機 能 を 有 し て お り 、 極 め て 有 用 で あ る 。 本 発 明 の 積 層 防 水 強 化 シ ー ト 及 び そ れ

を 用 い る コ ン ク リ ー ト 桁 の 防 水 強 化 工 法 が 斯 界 に も た ら す 影 響 は 多 大 で あ り 、 そ の 産 業 上

の 有 用 性 は 明 白 で あ る 。

【 符 号 の 説 明 】

【 ０ ０ ６ １ 】

　 　 　 １ 　 　 　 　 　 　 積 層 防 水 シ ー ト

　 　 　 ２ 　 　 　 　 　 　 不 織 布 シ ー ト

　 　 　 ３ 　 　 　 　 　 　 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト

　 　 　 ４ ａ 、 ４ ｂ 、 ４ ｃ 　 　 ア ス フ ァ ル ト 系 材 料

　 　 　 ５ 、 １ １ 　 　 　 　 コ ン ク リ ー ト 桁

　 　 　 ６ 、 ８ 、 １ ３ 　 　 プ ラ イ マ ー 層
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　 　 　 ７ 　 　 　 　 　 　 細 骨 材 層

　 　 　 ９ 　 　 　 　 　 　 貼 付 用 ア ス フ ァ ル ト 層

　 　 　 １ ０ 　 　 　 　 　 ア ス フ ァ ル ト 混 合 物

　 　 　 １ ２ 　 　 　 　 　 防 水 シ ー ト

　 　 　 １ ４ ａ 、 １ ４ ｂ 　 　 貼 付 用 樹 脂 層

　 　 　 １ ５ 　 　 　 　 　 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト

　 　 　 １ ６ 　 　 　 　 　 第 二 ア ラ ミ ド 繊 維 シ ー ト

　 　 　 １ ７ ａ 、 １ ７ ｂ 　 　 橋 台

　 　 　 １ ８ 　 　 　 　 　 橋 脚

　 　 　 １ ９ 、 ２ ０ 　 　 フ ラ ン ジ

　 　 　 ２ １ 　 　 　 　 　 ウ エ ブ

　 　 　 ２ ２ 、 ２ ３ 　 　 シ ー ス

　 　 　 ２ ４ 　 　 　 　 　 Ｐ Ｃ 鋼 材

　 　 　 ２ ５ 　 　 　 　 　 ネ ジ 部

　 　 　 ２ ６ 　 　 　 　 　 ナ ッ ト

　 　 　 Ｌ ｖ 　 　 　 　 　 中 心 線

　 　 　 Ｑ 　 　 　 　 　 　 Ｐ Ｃ 鋼 材 と コ ン ク リ ー ト 桁 の 上 面 と が 交 差 す る 点

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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